
Практическое занятие №7 

Определение градуировочной зависимости «Косвенный показатель – 

прочность» для методов контроля прочности бетона 

 



 



 
 



 



 
 

Экспериментальные данные по сериям: 

 V, м/с Прочность бетона при 

сжатии Ri, МПа 

1 3740 10,7 

2 3290 8,8 

3 4120 21,9 

4 4160 20,6 

5 4500 32,6 

6 3900 11,3 

7 3520 9,5 

8 4290 29,1 

9 4415 30,8 

10 4600 36,1 

11 4490 33,5 

12 4060 20,2 

13 3870 16,8 

14 4055 19,7 

15 4350 25,9 

16 3540 10,5 

17 3880 16,8 

18 4600 35,3 

 


